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OKOLOGISCH BAUEN MIT HANFKALK

Die Bauwirtschaft tragt in erheblichem MaBe zum Flachen-, Energie- und Ressourcenverbrauch bei und verursacht zudem
schadliche Emissionen fiir die Umwelt und den Menschen. Seit Jahren steckt die Branche in einer tiefen Krise, deren Ursachen
eng mit dem mangelnden Gleichgewicht zwischen den sozialen, ©kologischen und wirtschaftlichen Aspekten des
Wohnungsbaus mit offensichtlichen Folgen wie Bauspekulation, Sick-Building-Syndrom und schlechter Baustoffqualitat
verkniipft sind

Senini setzt auf ein alternatives Entwicklungskonzept, das Teil der Lésung ist: wohngesunde Gebaudehdillen aus natirlichen und
umweltfreundlichen Baustoffen wie Hanf und Kalk fiir maximalen Wohnkomfort, hohe Energieeffizienz und ein behagliches
Raumklima. Unser Unternehmen engagiert sich im Bereich des energieeffizienten 6kologischen Bauens mit natiirlichen
Baustoffen, denn wir sind uns bewusst, dass weniger Energieverbrauch und ein gesundes Raumklima mittlerweile zu den
Schlusselfaktoren in puncto Lebensqualitat zahlen und Voraussetzung flir den langfristigen Werterhalt einer Immobilie sind.

Aus okologischer Sicht besitzt Hanf einige attraktive Eigenschaften: Er wéchst in allen Breitengraden innerhalb von nur vier
Monaten nach der Aussaat bis zu einer Héhe von vier bis sechs Metern heran.

Die Pflanze kommt ohne Pestizide, Herbizide und Dingemittel aus, regeneriert dort, wo sie angepflanzt wird, den Boden, indem
er ihm Nahrstoffe zuflihrt, anstatt sie ihm zu entziehen, und bindet in ihrem Holzanteil groBe Mengen an CO: aus der
Atmosphare.

Kalk entsteht durch Brennen von Kalkstein bei im Vergleich zu Zement wesentlich niedrigeren Temperaturen.
Kalk dient der Mineralisierung der pflanzlichen Bestandteile und schiitzt diese so vor Faulnis, Entziindung oder den Befall durch
Insekten oder Nagetiere.

HANFSCHABEN

Hanfschében sind der zerkleinerte Kern des Stéangels, also dem holzigen Teil der Pflanze. Hanfschdben fallen bei der
Gewinnung von Hanffasern an. Dabei werden die Fasern (Bast) durch ein mechanisches Aufschlussverfahren vom holzigen
Kern getrennt, der anschlieBend zerkleinert und von Faserresten und Staub befreit wird.

DOLOMITFEINKALK

»Legante Dolomitico Naturale« Dolomitfeinkalk ist ein natirliches Bindemittel auf Luftkalkbasis ohne chemische oder
zementhaltige Zusatzstoffe, das zur Herstellung von Hanfkalk-Bioverbundwerkstoffen der Produktlinie Blocco Ambiente® und
Biobeton® dient.

Im Verbund mit Hanfschaben ist das natirliche Bindemittel stark hygroskopisch und gewéahrleistet so eine optimale
Feuchtigkeitsregulierung. Es kommt bei sowohl bei der Renovierung und Sanierung von Altbauten als auch im Neubau zum
Einsatz und erflillt die wachsenden Anforderungen an Nullenergiehauser (ZEB - Zero Energy Buildings).
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BLOCCO AMBIENTE®

»Blocco Ambiente® «ist ein massiver Dammstoff, der warmeddmmende Eigenschaften mit thermischer Masse vereint. Er besteht
aus nattrlichem Kalk und Hanfschédben. »Blocco Ambiente®« entspricht den Grundsétzen der sozialen und &kologischen
Nachhaltigkeit und verflgt Uber alle Eigenschaften, die im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung an einen Baustoff gestellt
werden: Hohes Dammvermdégen, geringe graue Energie bei der Herstellung, Fahigkeit, CO2 aus der Atmosphare zu binden.

Die wesentlichen Eigenschaften von H&usern, die mit »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen gebaut werden, sind
akustischer und thermo-hygrometrischer Komfort. »Blocco Ambiente® « Klima-Hanfkalksteine sind wasserdampfdurchlassig,
sowie feuer-, frost-, insekten- und nagetierbestandig. Im Brandfall erfolgt keine giftige Rauchgasentwicklung.

Die Anwendungsmdglichkeiten reichen von warmeddmmendem Mauerwerk in Verbindung mit einem Tragwerk in Holzrahmen-,
Stahlbau- oder Stahlbetonskelettbauweise Uber schallddmmende Raumtrennwénde bis hin  zu Innen- und
AuBenwandvorsatzschalen.

»Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteine sind die Lésung fur die immer hdéheren Anforderungen an Gebdude in sowohl
Okologisch nachhaltiger als auch herkdmmlicher Bauweise und bieten hohe Energieeffizienz bei gleichzeitiger Nachhaltigkeit der
Baustoffe und des Produkts. Dabei entsprechen sie in Form und GréBe weitgehend den gangigen und bekannten Bauweisen.
Trotz fehlender statischer Tragfdhigkeit lassen sich »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteine in Verbindung mit einem
entsprechenden Tragwerk effektiv sowohl zur Ausfachung als auch fiir die AuBenwandddmmung einsetzen.

Verpackungsart und Transport, Handhabung und Lagerung auf der Baustelle, Zuschnitt und Verarbeitung sowie die Herstellung
von Leitungsschlitzen, Stlirzen und Bauanschlusszargen wie auch die Verankerung gleichen bis auf geringfligige Abweichungen
aufgrund der warmeddmmenden und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften von »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen
den gangigen, Ublicherweise am Bau eingesetzten Produkten.
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EIGENSCHAFTEN UND LEISTUNGSFAHIGKEIT

FORMATE

Blocco Ambiente® ist ein fabrikfertiger, 20 x 50

cm groBer Blockstein aus Biobeton®, d. h. einem
Bioverbundwerkstoff aus Hanfkalk, und erhéltlich in
den in den Stérken 8, 12, 25, 30, 36, 40 und 50 cm.

TECHNISCHE DATEN

=
2

WESENTLICHE MERKMALE:

* Akustischer und thermo-hygrometrischer Komfort:
BLOCCO AMBIENTE?® ist wasserdampfdurchléssig
(diffusionsoffen)

« Feuerfest, frostbesténdig, resistent gegen Insekten und Nagetiere

+ Keine giftige Rauchgasentwicklung im Brandfall

» Geringer Energieverbrauch bei der Herstellung
* Recycelbar am Ende seiner Lebensdauer
* Riciclabile a fine vita.

AMBIENTE
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NB. [Hohe] +/- 1 cm BA8 BA12 BA25 BA30 BA36
MaBe - Lénge x Hohe x Breite - cm 50x20x8 50x20x12 50x40x20 50x20x25 50x20x30 40x20x36 50x20x40 40x20x50
Trockenrohdichte - Kg/mc trocken 310 310 310 310 310 310 310 310

Phasenverschiebung ohne Putz 2h 49’ 5h 24’ 10h 44’ 14h 03’ 17h 22’ 21h 36’ 23h 59’ 30h 37’
Spezifische Wérmekapazitét - J/KgK 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280
Wasserdampfdiffusionswiderstand - i 45 4,5 45 45 45 45 45 45
Schallabsorptionsgrad (aw) 1-KLASSEA | 1-KLASSEA | 1-KLASSEA | 1-KLASSEA | 1-KLASSEA | 1-KLASSEA | 1-KLASSEA | 1-KLASSEA
Schallddmm-MaB (Rw) - dB 43 45
Druckfestigkeit - N/mm2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Scherfestigkeit bei versenktem Diibel - kN 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067
?Eﬁ”“gfes“gke“ PR L 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734
Brandverhalten B-s1,d0 B -s1,d0 B-s1,d0 B -s1,d0 B-s1,d0 B -s1,d0 B-s1,d0 B -s1,d0

‘ Feuerwiderstandsklasse ohne Gips - min EI60 EI180 El180 EI180 EI180

QOO POIEO@®

Okologisch 100 %

nachhaltig

Langlebig

recycelbar

100 % biologisch
abbaubar

CO2-negativ

Diffusionsoffen

Wohnkomfort

Schalldammend

Hohe

Warmedammung

Feuerfest

Energieeffizient

BAUSTELLENORGANISATION

Die zlgige Handhabung, optimierte MaBe, Feuerfestigkeit und Unanfalligkeit gegenlber Insekten und
Nagetieren erleichtern die Lagerung des Bioverbundwerkstoffs und seine Verarbeitung.

Rund dreimal leichter als herkdmmliche Mauerziegel und mit einem Dammvermdgen, das mit der
Dammleistung synthetischer Dammstoffe vergleichbar ist, stellt »Blocco Ambiente®« eine optimale Lésung
zur Erzielung hoher Energieleistungen bei gleichzeitig duBerst wirtschaftlichen Baukosten dar.
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ANWENDUNGSBERHCHE
AUSSENWANDE

»Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteine kdnnen einschalig zur warmedadmmenden Tragwerkausfachung (Abb. 1)
oder zur Herstellung eines zweischaligen AuBenmauerwerks mit Kernddmmung eingesetzt werden.

Die Ausfuhrung ist dabei identisch, ein Unterschied besteht lediglich in der Warme- und Schallddmmleistung, die
wiederum von den bei der Bauplanung gewahlten Materialstarken abhangt.

VORGESETZTE DAMMSCHALE

»Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteine werden bei der energetischen Altbausanierung zur Realisierung
warmedammender Vorsatzschalen eingesetzt (Abb. 3). Die Verankerung erfolgt mithilfe von L-férmigen
Winkelverbindern direkt im »Blocco Ambiente®« Hanfkalkstein. Die Lange des Verbindungsschenkels zum
Abestehenden Mauerwerk muss mindestens 40 mm betragen und der zweite Schenkel mindestens halb so lang wie die
Dicke des »Blocco Ambiente®« Hanfkalksteins sein. Die Winkelverbinder miissen mindestens 20 mm breit sein.

Die Befestigung im bestehenden Mauerwerk kann mit 40 mm langen Dibeln sowie mit 60 mm langen Né&geln (oder
Schrauben) im »Blocco Ambiente®« Hanfkalkstein erfolgen. Die Anker sind fortlaufend in einem Abstand von 150 cm

einer Hohe von jeweils 3 Lauferschichten, d. h. 60 cm, zu setzen (Abb. 4).

Abb.1 - Finschaliges AuSenmauerwerk Abb. 2 - Zweischaliges Aulsenmauerwerk

Blocco Ambiente
auBen

Blocca Ambiente

. Blocco Ambiente
innen

cco Ambiente

60 cm

L F ¢ 1 T 1 1L - |

150 cm Verankerungsbild

Abb. 4 - Detail Hanfsteinverankerung auf bestehendem Mauerwerk

‘ Abb. 3 - Vorgesetzte Dimmschale
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ANWENDUNGSBEREICHE

VORSATZSCHALE MIT ZWISCHENRAUM

Vorsatzschalen aus »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen koénnen beidseitig aulfen wie innen mit
einem Zwischenraum zum bestehenden Mauerwerk hergestellt werden. Damit lassen sich einheitliche und
gebaudetechnisch leistungsstarke Oberflachen erzielen. Der Zwischenraum kann unterschiedlich grof3 ausgebildet und
mit hochisolierenden Dammstoffen niedriger Rohdichte ausgefiillt werden (Biobeton®).

Vorsatzschale aus »Blocco Ambiente®« Klima-
Hanfkalksteinen mit Kernddmmung aus Biobeton®

RAUMTRENNWANDE

Raumtrennwande aus »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen erhéhen die thermo-hygrometrische
Speicherkapazitat, sind 6kologisch nachhaltig und verbessern den akustischen Raumkomfort.

Raumtrennwand aus »Blocco Ambiente®« Klima-
Ilanfkalksteinen

DACHDAMMUNG

»Biobeton®« kann bei entsprechender Verschalung und Ausbildung des Dachstuhls auch zur Dachdammung verwendet

werden.
A\ 74

K
TECNO l

6 | & SENINIPOSE CANAFA



‘ INTERNES
AN 74 SCHULUNGS-
BL0CCO| HANDBUCH
AVBIENTE | &)

VERARBEITUNG

LAGERUNG UND HANDHABUNG

»Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteine werden auf konventionellen Holzpaletten angeliefert. Das geringe Gewicht und das
Dammvermégen von »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen sind auf ihre im Vergleich zu herkémmlichen Blocksteinen
geringere Rohdichte zuriickzufihren. »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteine kénnen daher unter Beachtung der Ublichen
VorsichtsmaRnahmen mit den Handen angehoben und transportiert werden.Dies wirkt sich nicht nachteilig auf die Festigkeit der
aufgemauerten und verputzten Wéande aus, die die gleiche Druckfestigkeit aufweisen wie herkdmmliches Mauerwerk. Sollten
»Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteine wahrend des Transports oder der Handhabung auf der Baustelle zu Bruch gehen,
mussen diese nicht aussortiert, sondern kénnen mit dem entsprechenden Leichtmauermortel problemlos wieder
zusammengesetzt und weitervermauert, zu Formsteinen zugeschnitten oder zerkleinert mit dem Leichtmauermértel vermischt
werden.

ARBEITSVORBEREITUNG

Aufgrund der hohen hygroskopischen Wirkung des Materials muss die erste »Blocco Ambiente®«-Steinreihe dauerhaft bis zu
einer Hohe von mindestens 20 cm uber dem Erdreich gegen aufsteigende Feuchtigkeit von unten abgedichtet werden
(Dichtungsbahn, Platten o. &.). Ideal ist eine erste Lage aus Schaumglas- oder Porenbetonsteinen. Dabei ist insbesondere auf die
Beseitigung etwaiger Warmebricken zu achten. Ziel ist der Schutz der ersten Steinschicht gegen kapillar aufsteigende
Feuchtigkeit aus dem Erdreich und den umlaufenden Randbefestigungen.

- e IR e MRS -
é‘/' Abdichtung der ersten »Blocco Ambiente®«-Steinschicht — Abdichtung der ersten »Blocco Ambiente®«-Steinschicht mittels
/T\ mittels Dichtungsbahn Dichtungsbahn
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VERARBEITUNG
LEICHTMAUERMORTEL

Zur Vermauerung von »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen ist ein Mortel mit &hnlichen chemischen sowie
bauphysikalischen Ausdehnungseigenschaften und einem vergleichbarem E-Modul zu verwenden. Hierfir bietet sich
idealerweise ein Strukturmortel auf Naturkalkbasis als Mauermértel an. Zur Vermauerung von »Blocco Ambiente®«
Klima-Hanfkalksteinen wird der Moértel mittig Uber mindestens 2/3 der Flache in einer Schichtdicke von ca. 1,0 cm
aufgetragen, um die Oberflache fur die nachste Steinschicht zu egalisieren. Vor Auftrag des Leichtmauermortels ist
»Blocco Ambiente®« durch Einsprihen mit sauberem Wasser zu befeuchten. Nach Fertigstellung der Wand kann das
Mauerwerk mit »Biobeton 300« ausgefugt werden. Dazu »Legante Dolomitico Naturale« Dolomitfeinkalk und »Canapulo«
Hanfschaben im Verhaltnis von 2:1 in einem Betonmischer anmischen und einige Stunden lang ruhen lassen. Durch
Verfugen der Steine werden beim Vermauern mit Leichtmauermortel ggf. entstandene Warmebriicken vollstandig eliminiert
und ein einheitlicher Putzgrund geschaffen.Vorsatz- und Verblendschalen lassen sich bis ca. 3 m Héhe problemlos in einem
Zug realisieren. Darlber hinaus sollte bei geringen »Blocco Ambiente®« -Wandstéarken zunachst mit einer Aufmauerung
von ca. 1,5 bis 2 m H6he begonnen und anschlieend das ,Anziehen* des Leichtmauermértels abgewartet werden.

Vermauerung  von  »Blocco  Ambiente®«  Klima- Vermauerung  von  »Blocco  Ambiente®«  Klima-
Hanfkalksteinen mit »MSC®« Stuktur-Kalkmértel (1] Hanfkalksteinen mit »MSC®~ Stuktur-Kalkmartel (2)
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VERARBEITUNG
ZUSCHNITT VON BLOCCO AMBIENTE®

Blocco Ambiente® Klima-Hanfkalksteine lassen sich schnell und problemlos zuschneiden. Wo erforderlich, kénnen die Block-
steine mit einer elektrischen Porenbeton- oder geeigneten Kettensage oder - ideal - mit einer Mauersteinbandsage zugeschnitten
werden. »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteine sind zu 100 % recyclebar, d. h. alle bei Abbruch-, Schlitz- oder
Zuschnittarbeiten anfallenden Abfélle lassen sich problemlos zerkleinern und unter Zugabe von Wasser und Kalk in einem
Betonmischer als Dammstoff fur Estriche und Wandschalenzwischenrdume oder Leichtmauermértel und Unterputz
weiterverarbeiten.

Zugeschnittenes  »Blocco  Ambiente®«-
Formteil zur Warmebriickenbeseitigung im
Bereich Tragwerksanschiuss

Zuschnitt von »Blocco Ambiente®« mittels

Beispiel Formteilzuschnitt (1) Beispiel Formteilzuschnitt (2) dlekirischer Kettensige

PUNKTVERANKERUNG AM TRAGWERK

Vorsatzmauerwerk aus »Blocco Ambiente®« muss fortlaufend und abwechselnd zueinander punktweise im Bereich der
fassadenseitigen Pfosten und Riegel am Tragwerk verankert werden. Die Verankerung erfolgt mithilfe L-férmiger, verzinkter
Winkelverbinder, die tragwerkseitig verdibelt und mit mindestens 6 cm langen N&geln oder Schrauben im »Blocco
Ambiente®«-Hanfkalkstein befestigt werden.

Bei Vorsatzschalen ist horizontal fortlaufend alle 120 cm in aufsteigendem Versatz Uber jeweils 3 Steinreihen ein
Winkelverbinder anzuordnen. Beispiel: Steinreihe 1 und 2 unverankert, Steinreine 3 verankert, Steinreihe 4 und 5 unverankert,
Steinreihe 6 verankert usw. Der Anschluss der aufgemauerten Wand aus »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen an
Deckentrager oder Deckenplatten erfolgt mittels fest verstemmter Holzkeile und Verfillung/Abdichtung mit Leichtmauermortel
(Hanfkalkmortel im Mischungsverhéltnis 4:1) nach einer Setzzeit von mindestens 12 Stunden.

Wénde oder Vorsatzschalen aus »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen besitzen je nach Wandstarke eine
Eigentragféhigkeit bis zu einer Hohe von ca. 4 m. Darlber hinaus muss das Gewicht Uber Sturztrager oder
Geschossdeckenplatten abgefangen werden. Ist dies nicht moéglich (AuBenwandvorsatzschalen oder mehrschalige Wénde),

sind entsprechende Unterzlige aus Stahl- oder Holzztragern zur statischen Lastabtragung einzuziehen.

60 cm

\l/ C T T T T T T T T T
oK

150 cm Verankerungsbild

TECNO Verankerungsdetail Blocco Ambiente® auf bestehender Wand
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KONSTRUKTIVE DETAILS
BAUANSCHLUSSZARGEN

Bauanschlusszargen sind ausreichend steif auszuflhren, um im Eckbereich der Wandausschnitte auftretende
Spannungen aufzunehmen zu kdnnen. Die Ausfiihrung erfolgt in gleicher Weise wie bei herkémmlichem Mauerwerk.
Bauanschlusszargen sind mittels Schnellbauschrauben und Pratzen im Mauerwerk zu verankern und zu vermorteln.
Wandlaibungen kénnen bauseits durch Ausschneiden der fertigen Wand mit der Flex oder elektrischen Porenbetonsige
oder bei feinerer Ausbildung durch vorher entsprechend zugeschnittene »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteine
hergestellt werden.
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Laibungsaushildung mit bauseits zugeschnittenen »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen
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KONSTRUKTIVE DETAILS

I I _— Diffusionsoffener Verputz
‘ Putztrager (Armierungsgitter 100 g/m?)
| {
; ! FlieBestrich
. ‘ = . ——— Dammschicht aus Hanfbeton oder Hanfkalksteinen
. . : gl N Geschossdecke
Dammschicht aus Hanfbeton oder Hanfkalksteinen -~ B ey eeaa———
e
Ausfachung aus Hanfkalksteinen = T
Sturztréiger (Holz- oder Ziegelsturz) = ,. =
Auflager
Isolierung «~
'J
Wasserabweisende Deckbeschichtung =~ ,—J - Diffusionsoffener Verputz
A |
Diffusionsoffener Verputz =S P ' _ Putztrager (Armierungsgitter 100 g/m?)
Putztrager (Armierungsgitter 100 g/m?) ] ‘,/‘ i £
Ausfachung aus Hanfkalksteinen | _—~ =

Schaumglas-Dammschicht=s=: -

=~ ~~ FlieBestrich

.
\ " Dammschicht aus Hanfbeton oder Hanfkalksteinen
— Bodenplatte

LEITUNGSSCHLITZE

Leitungsschlitze und Aussparungen fir Elektro- und Sanitaranlagen lassen sich in Mauerwerk aus »Blocco Ambiente®x«
Klima-Hanfkalksteinen mittels elektrischer Porenbetonsdge bzw. Lochfrdse problemlos direkt in die fertige Wand
einbringen. Leitungsschlitze sind mit Hanfkalk im Mischungsverhélinis 4:1 nach einer Ruhezeit von mindestens 12
Stunden zu vermorteln.

: T P AT .

‘ / Leitungsschlitze fiir Rohrleitung Leitungsschlitze fiir Elektroleitung
) C
S
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STURZTRAGER UND UBERLEGER

Sturztréager missen pro Seite mindestens Uber eine Viertelbreite des Fensterausschnitts mit wenigstens 25 cm pro Seite
auf dem Mauerwerk aus »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen aufliegen. Verwendet werden kénnen
handelstbliche Ziegel- Spannbeton- und Holzbalkenstlrze, wenn mdglich mit geringerer Breite, damit keine
Warmebriicken zum Mauerwerk aus »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen entstehen.

Einbaubeispiel Holzbalkensturz mit Warmebriickenbeseitigung

TECNO |
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KONSTRUKTIVE DETAILS

BEFESTIGUNG VON KONSOLEN, AUFLAGERWINKELN U. A.

Bei Anhdngen vertikaler Lasten an Mauerwerk aus »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen sind bestimmte
MaBgaben zu beachten (siehe folgende Abbildungen).

Aushildung bei leichter Belastung

Blocco Ambiente®

Stahlschrauben 6x120 mm

Maximal 10 kg

Bei hohen Belastungen sind ausreichend tiefe Bohrldcher (mindestens 10 cm) zur Befestigung mit mechanischen Dibeln
oder Gewindeankern vorzusehen und diese mit Epoxidharz oder Schnellzement zu verflllen.

Ausbildung bei hoher Belastung

Blocco Ambiente®

Bohrlochdurchmesser 20 mm
Lochtiefe mindestens 100 mm

Gewindeanker M8

Verfiillung mit Epoxidharz
oder Naturzement
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KONSTRUKTIVE DETAILS
BESEITIGUNG TRAGWERKSSEITIGER WARMEBRUCKEN

Durch das Stahl- oder Stahlbetontragwerk verursachte Warmebriicken lassen sich am besten durch Verkleidung der
entsprechenden Bauteile mit passend zugeschnittenen »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen ausreichender
Starke beseitigen. Zur Verkleidung von Stlitzen und Tragern im Bereich von Warmebriicken sind die »Blocco
Ambiente®«-Steinformate 36 und 40 cm in entsprechender Starke geeignet. Dadurch werden nicht nur bestehende
Warmebrlicken beseitigt, sondern auch ein durchgehender, einheitlicher Putzgrund geschaffen.

o e :
Stahltragwerk: Beseitigung einer Warmebriicke im Bereich der Eckstiitze mit passend
zugeschnittenen »Blocco Ambiente®«-Hanfkalksteinen

Sollte dies nicht mdglich sein, kénnen Stitzen und Trager mit Dammplatten aus einem anderen Material verkleidet
werden. Dabei ist beim Verputz darauf zu achten, dass diese wie eine Warmedammverbundfassade zu behandeln sind
(entsprechende Verarbeitungsanweisungen einhalten).
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VERPUTZ

Aufgrund ihrer Diffusionsoffenheit sind fir den Verputz von »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen idealerweise ebenfalls
diffusionsoffene Kalkputze zu verwenden, um diese Eigenschaft nicht einzuschranken.

Mit dem Verputz des Mauerwerks aus »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen kann wie nachfolgend beschrieben nach
einer Wartezeit von ca. 20 Tagen begonnen werden, sofern die Witterungsbedingungen dies zulassen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergrund wie bei allen porésen und saugféhigen Putzgriinden groBflachig mit Wasser vorndssen. Insbesondere an heiBen
Tagen ist darauf zu achten, dass dieser Vorgang u. U. mehrmals zu wiederholen ist, falls der Putz nicht umgehend aufgetragen
werden sollte.

VORBEREITUNG PROBLEMATISCHER STELLEN

Bereiche, in denen aufgrund statischer Setzungen oder dishomogener Materialbeschaffenheit mit Rissen zu rechnen ist, sind
entsprechend vorzubereiten.

Dabei ist insbesondere auf Bauanschlusszargen, Laibungen, Rollladenk&sten und Materialwechsel (Celenit, XPS, Stahlbeton,
Holz, Gipsfaser- oder Zementplatten usw.) sowie auf bereits vorhandene Haarrisse und andere Rissbildungen zu achten.

Es wird der Auftrag eines zweilagigen, armierten Unterputzes mit »Stabilitura Naturale Traspirante Plus« Kalksandputz nach
folgendem Schema empfohlen:

1. Auftrag einer ersten, mindestens 2-3 mm dicken Putzlage mit der Zahntraufel und Einlegen des Armierungsgitters (Gewicht
ca. 145 bis 165 g/m?, Maschenweite 5 x 5 mm) in den Armierungsmortel. Einbetten des Armierungsgitters durch Andriicken
mit der Glattkelle. Falls erforderlich, weitere Armierungsgitter mit einer Uberlappung von mindestens 30/40 cm ansetzen.

2. Auftrag einer zweiten Schicht »Stabilitura Naturale Traspirante Plus« Kalksandputz nach einer Standzeit von 12 Stunden.
Putz waagerecht zur Wand mit der Zahntraufel aufziehen und darauf achten, dass die Rillen im Putz nicht verrieben werden,
um die Haftung der nachsten Putzlage zu erleichtern. Putzdicke insgesamt 3-4 mm fir beide Putzlagen.

HINWEIS: Im Bereich der Fenster ist das Armierungsgitter senkrecht und waagerecht an den Seiten sowie an den Ecken in
einem Winkel von 45° in Form eines Zuschnitts ausreichender Léange und Breite einzulegen.

Erste Putzlage mit »Stabilitura Naturale Traspirante Plus- Kalksandputz und Armierungsgitter
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VERPUTZ
HERSTELLUNG DES ZWEILAGIGEN GRUNDPUTZES

Als Oberputz kénnen alle handelsiiblichen Putzarten verwendet werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die
hygroskopischen Eigenschaften des Hanf-Kalk-Gemischs nur bei Verwendung diffusionsoffener Putze erhalten bleiben. Dies gilt
insbesondere flr den Innenwandverputz.

Putzaufbau:

1.

¢ SEN|N|POSE CANBmAEmu

Spritzbewurf: vollflachiger, gleichmaBiger Spritzbewurf mit Naturkalkputz in einer Starke von ca. 5 mm, Auftrag entweder
mittels Spritzmaschine oder von Hand nach Vorndssen des Untergrunds mit sauberem Wasser.

Grundputz: am Folgetag (Standzeit mindestens 12 Stunden) Putzgrund vorndssen und 1,5 mm dicke Putzstreifen als
Richtlehren aufziehen. Zur Verfullung mit Naturkalkputz auf Auftragsdicke wird dieser entweder manuell aufgezogen oder
maschinell mit der Putzmaschine aufgespritzt.

Armierungs- und Oberputz auBen: Auftrag einer ersten, 1-2 mm dicken Schicht »Stabilitura Naturale Traspirante Plus«
Kalksandputz nach einer Standzeit von mindestens 5-7 Tagen bei einer Temperatur von 15 bis 30 °C als
Armierungsputzlage. Untergrund vor dem Putzauftrag vorndssen und Armierungsgitter (Gewicht ca. 145 bis 165 g/m?2,
Maschenweite 5 x 5 mm) mit einer Uberlappung von mindestens 10 umgehend einlegen und durch Andriicken und
Einstreichen mit der Glattkelle vollstédndig in den Putzmdrtel einarbeiten.

Auftrag einer zweiten Schicht als Oberputz nach einer Standzeit von 12-24 Stunden und Vornassen des Putzgrunds mit
sauberem Wasser mittels Glattkelle und anschlieBendem, fachgerechten Planabrieb mit dem Schwammbrett.
Oberputzdicke insgesamt 4 mm.

Oberputz innen: Auftrag einer ersten, 1-2 mm dicken Lage »Stabilitura Naturale Traspirante Plus« Kalksandputz nach einer
Standzeit von mindestens 5-7 Tagen bei einer Temperatur von 15 bis 30 °C.

Auftrag einer zweiten Schicht als Decklage nach einer Standzeit von 12-24 Stunden und Vorndssen des Putzgrunds mit
sauberem Wasser mittels Glattkelle und anschlieBendem, fachgerechten Planabrieb mit dem Schwammobrett.

Gesamtdicke zweilagiger Oberputz: 3 mm.

Oberputz auBen fertig beschichtet Oberputz innen unbeschichtet
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LUFTDICHTHEIT

Beim Bau von Niedrigstenergie- oder Passivhdusern ist die Luftdichtheit ein wesentlicher Faktor, der Uberdies
nachzuweisen ist.

Bei der Bauplanung ist daher insbesondere auf die einzelnen Bau- und Materialanschlisse (konstruktionsbedingte Fugen,
die zu einem unkontrollierten Luftwechsel von innen nach auBen filhren koénnen) sowie auf alle sonstigen
haustechnischen Problemstellen wie z. B. Steckdosen-, Schalter- und Lichtauslasse zu achten.

WANDANSCHLUSSE

Wie beim Deckenanschluss ist auch bei Wandanschlissen die Luftdichtheit zu gewahrleisten. Dabei ist an
Tragwerksstitzen eine Dampfsperre einzubringen und beidseitig Uber mindestens 1,5 cm in die Ausmauerung aus
»Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen einzuputzen.

ESTRICHANSCHLUSSE

Bei Verwendung von »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen zur Unterboden- bzw. Estrichddmmung ist die
Luftdichtheit der WandanschlUsse bei vorschriftsgeméaBer Ausbildung ohne Dampfsperre gewéhrleistet.

STECKDOSEN

Zur Gewahrleistung einer ausreichenden Luftdichtheit bei der Installation von Elektro- oder Telefonanlagen sind einige
einfache Regeln wie z. B. Verwendung luftdichter Geratedosen und Verschluss nicht genutzer Bohrungen, Abdichtung
und anschlieBender Verputz der Leitungsdurchflihrungen.

DECKENANSCHLUSSE

Die Luftdichtheit der Decke wird durch Einbau einer Dampfsperre Uber die gesamte Lénge der Deckentrager erreicht. Die
Dampfsperre ist anschlieBend sowohl oberhalb als auch unterhalb der Decke mindestens 1,5 cm weit in die
Ausmauerung aus »Blocco Ambiente®« Klima-Hanfkalksteinen einzuputzen.

FENSTER UND TUREN

Die Luftdichtheit im Bereich der Fugen zwischen Fensterrahmen und Ausmauerung aus »Blocco Ambiente®«
Klima-Hanfkalksteinen wird durch Einbau einer Dampfsperre erreicht, die mindestens 1,5 cm weit in den Wandinnenputz
einzuarbeiten ist.

Die Luftdichtheit der Gebaudehllle ldsst sich mithilfe des sogenannten Blower-Door-Tests bzw. Differenzdruck-
Messverfahrens ermitteln, bei dem die Luftwechselrate gemessen wird, die wiederum Aufschluss Uber die Luftdichtheit
des Baus gibt.

Die Durchfliihrung dieses Tests noch wahrend der Bauausfihrung ermdglicht daher ein rechtzeitiges Gegensteuern mit
entsprechenden KorrekturmaBnahmen gegen spéatere Warmeverluste und verhindert so ggf. nachtrégliche
Bausanierungskosten.
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